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PAVATEX-Systeme im Uberblick

Ob Steildach, Flachdach, AuBenwand, Innenwand oder Boden: PAVATEX bietet Ihnen integrale Systemldsungen aus einer Hand. Mit
diesen anwendungsfreundlichen Damm- und Dichtsystemen haben Sie die gesamte Gebaudehllle im Griff. Die bauphysikalisch abge-
stimmten Systemaufbauten bieten dauerhaft funktionsfahige und sichere Konstruktionen.
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NASSESTRICH

PAVATHERM, PAVABOARD unter FlieBestrich
(Calciumsulfat-FlieBestriche (CAF))

Nutzlastbereiche in Abhangigkeit von Dammschichtdicke, Estrichnenndicke
und -festigkeitsklasse (F4/F5/F7)

Estrichart

Biegezug-
festigkeitsklasse
nach
DIN EN 13813

CAF - F4

CAF - F5

CAF - F7

a) Die Estrichnenndicke darf nach DIN 18 560-2:2022-08 35 mm nicht unterschreiten.
b.) Bei Einzellasten sind fiir deren Aufstandsfldchen im Allgemeinen zusétzliche planerische Uber-

legungen erforderlich.

Estrichnenndicken? [mm]

EL = Einzellasten” FL= Flachen!

Gesamtdicke der

Dammschicht aus <5mm <3mm
EL<1kN EL<2kN EL <3 kN EL <4 kN
E’ﬁylf\.;%i:!“lgz: FL<2kN/m2  FL<3kN/m2 FL<4kN/m2 FL <5 kN/m?2
[mm] Nutzungskategorie
B3, C1, C2,
A1 B1, D1 B2,Z C3, C5, D2,
E1.1
40, 60, 80, 100 > 35 > 50 > 60 > 65
120, 140, 160 > 35 > 50 > 60 65
180, 200 > 35 >50 >60(=65Y =65 709
40, 60, 80, 100 > 35 >45 > 50 >55
120, 140, 160 > 35 >45 > 50 >55
180, 200 > 35 >45 >50 (2559 255 (265)9
40, 60, 80, 100 > 35 >40 >45 >50
120, 140, 160 > 35 > 40 >45 > 50
180, 200 > 35 > 40 >45 (2509 250 (255

e.) PAVATHERM: Ab 120 mm Dicke zweilagig verlegt.

asten

Biegezug-Festigkeitsklassen F4/F5/F7
CAF: Calciumsulfat-FlieBestriche

bei einer max. Zusammendriickbarkeit der Dammschicht

EL <5 kNY

B3, C1, C2,
C3, C5, D2,
E1.1
>70
>75
>80
>65
>70
>75
>55
=55
>60

d.) Normativ nicht geregelter Bereich. Nach Priifbericht M 74/20 ermittelte Werte.

f) PAVABOARD: Bis maximal 120 mm Dicke, ab 80 mm Dicke zweilagig verlegt.

c.) PAVATHERM: Die Zusammendriickbarkeit der Ddmmschicht darf nach DIN 18560-2:2022-08
3 mm nicht Uberschreiten. Nach Prifbericht M 74/20 zur Zusammendriickbarkeit der Holzfaser-
platte "PAVATHERM" wurde wegen geringfiigig hoherer Zusammendrtickbarkeit von 3,2 mm die

Estrichdicke um 5-10 mm erhoht.

HINWEIS: Die in der 0.g. Tabelle zusammengestellten erforderlichen Estrichnenndicken stellen vom Institut fiir Baustoffpriifung und FuBbodenforschung, Troisdorf mit Priifbericht M74/20 ermittelte Anhaltswerte
dar, die nicht die im Einzelfall immer notwendige Ermittlung der erforderlichen Estrichnenndicken durch den Bauwerksplaner ersetzen. Die Werte beziehen sich auf runende Belastung ohne Fahrbeanspruchung
und beinhalten bereits die gemaB DIN 18560-2 erforderliche Beriicksichtigung von Einzellasten im unginstigen Rand- und Eckbereich.

Beispiele

Raume und Flure in Wohngebauden, Bettenrdume in Krankenhé&usern, Hotelzimmer einschl. zugehdriger Kiichen und Bader

Flure in Blirogebduden, Birofldchen, Arztpraxen, Stationsrdume, Aufenthaltsrdume einschl. der Flure, Kleinviehstélle

@
S
I8
% DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 aufgefiihrt.
=
=
g. Nutzung
A Wohn- und
Aufenthaltsrdume
Birofldchen,
B Arbeitsfldchen,
Flure
Raume,

Versammlungsraume
und Flachen, die der

C  Ansammiung von
Personen dienen kénnen,
auBer unter A, B, D
genannte

D  Verkaufsrdume

Lager, Fabriken, und
E  Werkstétten, Stélle, Lager-
raume und Zugénge

Flachen mit Tischen; z. B. Kindertagesstétten, Kinderkrippen, Schulrdume, Cafés, Restaurants, Speisesdle, Leseséle,
Empfangsrdume, Lehrerzimmer

Flachen mit fester Bestuhlung; z. B. Kirchen, Theater, Kinos, Kongressséle, Horsale, Warteséle
Frei begehbare Fléchen; z.B. Museen, Ausstellungsrdume, Eingangsbereiche ffentl. Gebaude, Hotels

Fléchen fiir groBe Menschenansammlungen; z. B. in Geb&uden wie Konzertsélen, Terrassen und Eingangsbereichen mit fester
Bestuhlung

Flachen von Verkaufsrdumen bis 50 m? Grundfldche in Wohn-, Biro- und vergleichbaren Gebauden,
Fléchen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhdusern

Fldchen in Fabriken und Werkstétten mit leichtem Betrieb
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Nutzlastbereiche von FuBbdden: Die auf FuBbdden wirkenden Nutzlasten unterteilen sich in Fidchenlasten (kN/m?) sowie Punktlasten (kN). Die zuldssigen Nutzlasten von schwimmend verlegten FuBbdden
werden durch die Zusammendriickbarkeit der Ddmmschicht sowie die Biegefestigkeiten der Estriche, Trockenestriche usw. begrenzt. Nachfolgend sind auszugsweise einige Nutzlasten in Anlehnung an

Nutzlastklasse

1,0 kN /1,0 kN/m?
1,5kN /1,0 kN/m?
2,0 kN /1,0 kN/m2

2,0 kN /2,0 kN/m?
3,0 kN /3,0 kN/m?
5,0 kN /4,0 kN/m2

3,0 kN /4,0 kN/m?
4,0 kN /4,0 kN/m?
5,0 kN / 4,0 kN/m?

5,0 kN /4,0 kN/m?

2,0 kN /2,0 kN/m?
5,0 kN /4,0 kN/m?

5,0 kN / 4,0 kN/m?



NASSESTRICH

SOPREMA
PAVATHERM, PAVABOARD unter Estrich Zement-(CT),
Calciumsulfat- (CA), Kunstharz- (SR) und Magnesiaestriche (MA) Biegezug-Festigkeitsklassen F4/F5
CT: Zementestriche
Bi -Festigkeitskl F4/F5/F7
Nutzlastbereiche in Abhangigkeit von Dammschichtdicke und -zusammen- C;:%Zzl;ﬁmsu";ilzzltrich: sss;nKunstharz-Estrich i
driickbarkeit, Estrichnenndicke und -festigkeitsklasse (F4/F5/F7) MA: Magnesiaestriche
Estrichnenndicken? [mm]
EL = Einzellasten” FL= Flachenlasten
Ectrichart Gesamtdicke der bei einer max. Zusammendriickbarkeit der DAmmschicht
Dammschicht aus <5mm <3 mm
- ) d)
fest?lii;ZT(?asse PAVATHERM’, IEII: f ; Ilzl’:ll/m2 IEII: i 62’ Ilzl’:ll/m2 IEII: fi Ilzl’:ll/m2 IEII: f g El,:ll/mZ =0k
9 o PAVABOARD', = = = =
DIN EN 13813 [mm] Nutzungskategorie
B3, C1, C2, B3, C1, C2,
A1 B1, D1 B2, Z C3, C5, D2, C3, C5, D2,
E1.1 E1.1
CT-F4 40, 60, 80, 100 > 45 >65 >70 >75 >90
CA-F4 120, 140, 160 > 45 >65 >70 >75 >90
MA - F4 180, 200 > 45 >65 >70(75°  >75 (>80 >95
CT-F5 40, 60, 80, 100 > 40 >55 >60 >65 >80
CA-F5 120, 140, 160 > 40 >55 >60 >65 >80
MA-F5 180, 200 > 40 >55 >60 (=657 >65 (70 >85
CA-F7 40, 60, 80, 100 > 35 >50 >55 >60 >70
SR-F7 120, 140, 160 > 35 > 50 >55 > 60 >70
MA-F7 180, 200 >35 >50 >55 (=600  >60 (=65)) >75
a.) Die Estrichnenndicke darf nach DIN 18 560-2:2022-08 35 mm nicht unterschreiten. d.) Normativ nicht geregelter Bereich. Nach Prifbericht M 74/20 ermittelte Werte.
b.) Bei Einzellasten sind fiir deren Aufstandsfléchen im Allgemeinen zusétzliche planerische Uber- e.) PAVATHERM: Ab 120 mm Dicke zweilagig verlegt.
legungen erforderlich. f) PAVABOARD: Bis maximal 120 mm Dicke, ab 80 mm Dicke zweilagig verlegt.

PAVATHERM: Die Zusammendrtickbarkeit der Ddmmschicht darf nach DIN 18560-2:2022-08
3 mm nicht Uberschreiten. Nach Prifbericht M 74/20 zur Zusammendriickbarkeit der Holzfaser-
platte "PAVATHERM" wurde wwegen geringfiigig hoherer Zusammendriickbarkeit von 3,2 mm
die Estrichdicke um 5 mm erhoht

C.

HINWEIS: Die in der 0.g. Tabelle zusammengestellten erforderlichen Estrichnenndicken stellen vom Institut fiir Baustoffpriifung und FuBbodenforschung, Troisdorf mit Priifbericht M74/20 ermittelte Anhaltswerte
dar, die nicht die im Einzelfall immer notwendige Ermittlung der erforderlichen Estrichnenndicken durch den Bauwerksplaner ersetzen. Die Werte beziehen sich auf runende Belastung ohne Fahrbeanspruchung
und beinhalten bereits die gemaB DIN 18560-2 erforderliche Beriicksichtigung von Einzellasten im unginstigen Rand- und Eckbereich.

% Nutzlastbereiche von FuBbdden: Die auf FuBbdden wirkenden Nutzlasten unterteilen sich in Fléachenlasten (kN/m?2) sowie Punktlasten (kN). Die zuldssigen Nutzlasten von schwimmend verlegten FuBboden
& werden durch die Zusammendriickbarkeit der DAmmschicht sowie die Biegefestigkeiten der Estriche, Trockenestriche usw. begrenzt. Nachfolgend sind auszugsweise einige Nutzlasten in Anlehnung an
% DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 aufgefiihrt.
=
=
5 Nutzung Beispiele Nutzlastklasse
o d Al 1,0kN /1,0 kN/m?
A Atf)fe:ihl;rlltsréume Raume und Flure in Wohngebauden, Bettenrdume in Krankenhé&usern, Hotelzimmer einschl. zugehdriger Kiichen und Bader A2 1,5 kN /1,0 kN/m?
A3 2,0 kN /1,0 kN/m2
Biirofléchen, B1 2,0 kN /2,0 kN/m2
B Arbeitsfldchen, Flure in Blirogebduden, Biirofldchen, Arztpraxen, Stationsrdume, Aufenthaltsrdume einschl. der Flure, Kleinviehstélle B2 3,0 kN /3,0 kN/m2
Flure B3 5,0 kN / 4,0 kN/m2
Réaume, Flachen mit Tischen; z. B. Kindertagesstétten, Kinderkrippen, Schulrdume, Cafés, Restaurants, Speiseséle, Leseséle,
Versammlungsraume Empfangsrdume, Lehrerzimmer C1 3,0 kN / 4,0 kN/m2
c /‘i”d FIQCTQH' die der Fléchen mit fester Bestuhlung; z. B. Kirchen, Theater, Kinos, Kongresssale, Horséle, Wartesale c2 4,0 kN / 4,0 KN/m2
nsammlung von
Personen dignen Konnen, Frei begehbare Fléchen; z.B. Museen, Ausstellungsrdume, Eingangsbereiche 6ffentl. Gebdude, Hotels C3 5,0 kN / 4,0 kN/m?2
auBer unter A, B, D Fléchen fiir groBe Menschenansammlungen; z. B. in Geb&uden wie Konzertsélen, Terrassen und Eingangsbereichen mit fester
genannte Bestuhlung C5 5,0 kN / 4,0 kN/m?
D Verkaufsriume Flachen von Verkaufsrdumen bis 50 m? Grundfldche in Wohn-, Biro- und vergleichbaren Gebauden, D1 2,0 kN /2,0 kN/m?
Fldchen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhdusern D2 5,0 kN / 4,0 kN/m2

Lager, Fabriken, und
E  Werkstétten, Stdlle, Lager- ~ Flachen in Fabriken und Werkstatten mit leichtem Betrieb E1.1 5,0 kN / 4,0 kN/m?2
raume und Zugdnge
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TROCKENESTRICH

Holzfaserdammung unter schwimmenden Belagen wie Parkett, Laminat
sowie Trockenestrichelementen ...

Anwendungsbereiche in Abhdngigkeit von Dammschichtart, -dicke und -kombination in Verbindung mit diversen
Trockenestrichen sowie Parkett- und Laminatbéden.

Fussboden aus... Fertig- Laminat- Dielen- FERMACELL 0SB- Verlege-
parkett boden fuBboden Estrich- Verlege- spanplatte
(verleimt o. click) (verleimt o. click) (N+F verschraubt) element 2 E 22 platte (N+F verleimt) Z
PAVATEX (mehr dazu. S. 7 + 8) (N+F verleimt) g
Dammschicht aus... >13 mm >7 mm > 20 mm 25 mm > 22 mm >19 mm oy
Dicke in mm Anwendungsbereiche ? %
O <
PAVANATUR 8 A3, B1, D1 A3, B1, D1 k. A. A3, B1, D1 A3, B1, D1 A3, B1, D1 § %
PAVANATUR 19 A3, B1, D1 A3, B1, D1 k. A. A1, A2, A3 A3, B1, D1 A3, B1, D1 = §
PAVABOARD 40 A1, A2, A3 A1, A2, A3 k. A. A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3 5 g
PAVABOARD 60 A1, A2, A3 A1, A2, A3 k. A. A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3 % S
PAVABOARD 80 (40+40) A1, A2, A3 A1, A2, A3 k. A. A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3 % s
PAVABOARD 140 (60+40+40) Al k. A. k. A. A1, A2, A3 A1, A2, A3 Al é §
PAVABOARD 160 (60+60+40) k. A. k. A. k. A. Al Al Al %3 g
PAVABOARD 180 (60+60+60) k. A. k. A. k. A. Al Al k. A. % é«f
PAVATHERM PROFIL 40 A1, A2, A3 Al A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3 zs
PAVATHERM PROFIL 60 Al Al A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3 Al ;3, %
PAVANATUR 19 X 22
PAVATHERM PROFIL 40 Al Al A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3 Al ; £
PAVABOARD 60 X 58
PAVATHERM PROFIL 40 Al k. A. A1, A2, A3 A1, A2, A3 Al Al g é
PAVANATUR 19 . £
PAVATHERM PROFIL 60 A1l k. A. A1, A2, A3 A1, A2, A3 Al Al E’é %
PAVABOARD 40 X 3RE.
PAVATHERM PROFIL 60 k. A. k. A. A1, A2, A3 A1, A2, A3 Al k. A. ¥ 2 8
PAVABOARD 60 X 2283
PAVATHERM PROFIL 60 k. A. k. A. A1, A2, A3 A1, A2, A3 k. A. k. A. % gg §

Hinweis: Die in den oben stehenden Tabellen aufgefiihrten schwimmenden Trockenestriche sowie Parkett und Laminat sind fiir alle angegebenen Anwendungsbereiche auf der Ausgleichsschiittung PAVAPLANUM
freigegeben. Voraussetzung hierfiir ist, dass bei Verwendung einer Ddmmschicht aus PAVATHERM PROFIL oberhalb der Ausgleichsschiittung eine PAVANATUR verlegt wird. Bei Verwendung einer Ddmmschicht aus
PAVABOARD ist dies nicht zwingend erforderlich, wird jedoch aus verlegetechnischen Griinden empfohlen.

% Nutzlastbereiche von FuBbdden: Die auf FuBbdden wirkenden Nutzlasten unterteilen sich in Flachenlasten (kN/m2) sowie Punktlasten (kN). Die zuldssigen Nutzlasten von schwimmend verlegten FuBboden
& werden durch die Zusammendriickbarkeit der DAmmschicht sowie die Biegefestigkeiten der Estriche, Trockenestriche usw. begrenzt. Nachfolgend sind auszugsweise einige Nutzlasten in Anlehnung an
% DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 aufgefiihrt.
=
=
g. Nutzung Beispiele Nutzlastklasse
i d Al 1,0 kN /1,0 kN/m?
A Atf)fern]ihl;rlltsréume Raume und Flure in Wohngebauden, Bettenrdume in Krankenhé&usern, Hotelzimmer einschl. zugehdriger Kiichen und Bader A2 1,5 kN /1,0 kN/m?
A3 2,0 kN /1,0 kN/m2
Biirofléchen, B1 2,0 kN /2,0 kN/m2
B Arbeitsfldchen, Flure in Blirogebduden, Birofldchen, Arztpraxen, Stationsrdume, Aufenthaltsrdume einschl. der Flure, Kleinviehstélle B2 3,0 kN /3,0 kN/m2
Flure B3 5,0 kN / 4,0 kN/m2
Réaume, Fléchen mit Tischen; z. B. Kindertagesstétten, Kinderkrippen, Schulrdume, Cafés, Restaurants, Speiseséle, Leseséle,
Versammlungsraume Empfangsraume, Lehrerzimmer c1 3,0 kN / 4,0 kN/m2
c /‘i”d FIéCTe”' die der Fléchen mit fester Bestuhlung; z. B. Kirchen, Theater, Kinos, Kongresssale, Horséle, Wartesale c2 4,0 kN / 4,0 kN/m2
nsammlung von
Personen dignen Kénnen Frei begehbare Fléchen; z.B. Museen, Ausstellungsrdume, Eingangsbereiche ffentl. Gebaude, Hotels C3 5,0 kN / 4,0 kN/m?
auBer unter A, B, D Fléchen fiir groBe Menschenansammlungen; z. B. in Geb&uden wie Konzertsélen, Terrassen und Eingangsbereichen mit fester
genannte Bestuhlung C5 5,0 kN / 4,0 kN/m2
D Verkaufsriume Flachen von Verkaufsrdumen bis 50 m? Grundfldche in Wohn-, Biro- und vergleichbaren Gebauden, D1 2,0 kN /2,0 kN/m?
Fléchen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhdusern D2 5,0 kN / 4,0 kN/m2
Lager, Fabriken, und
E  Werkstétten, Stdlle, Lager- ~ Flachen in Fabriken und Werkstatten mit leichtem Betrieb E1.1 5,0 kN / 4,0 kN/m2

raume und Zugénge
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TROCKENESTRICH

SOPREMA
Holzfaserdammung unter schwimmenden Belagen wie Parkett und Laminat
sowie Trockenestrichelementen ...
Anwendungsbereiche in Abhdngigkeit von Dammschichtart, -dicke und -kombination in Verbindung mit
diversen Trockenestrichen sowie Parkett- und Laminatbéden.
Fussboden aus... Fertig- Laminat- FERMACELL Holzwerk- Verlege-
parkett boden Estrich- stoffplatte (0SB) spanplatte
(verleimt o. click) (verleimt o. click) element 2 E 22 (N+F verleimt) (N+F verleimt)
PAVATEX (mehr dazu S. 6 + 8)
Dammschicht aus... >13 mm >7 mm 25 mm > 22 mm >19 mm
Dicke in mm Anwendungsbereiche IS
PAVABOARD 40 + PAVANATUR 19 Al Al A1, A2, A3 A1, A2, A3 Al %
Q
PAVABOARD 60 + PAVANATUR 19 Al k. A. A1, A2, A3 A1, A2, A3 Al §
PAVABOARD 80 (40+40) E’
PAVANATUR 19 KA KA KA Al Al 3
PAVABOARD 100 (40+60) §
PAVANATUR 19 k. A. k. A. k. A. Al k. A. ?g
PAVATHERM 40 FBH* k. A. k. A. Al k. A. k. A. §
PAVATHERM 40 FBH* i
PAVANATUR 19 k. A. k. A. Al k. A. k. A. g
PAVATHERM 40 FBH* §
PAVABOARD 40 KA KA Al kA kA ch)
PAVATHERM 40 FBH* '%)
PAVABOARD 60 k. A. k. A. Al k. A. k. A. ff

Hinweis: Die in den oben stehenden Tabellen aufgefiihrten schwimmenden Trockenestriche sowie Parkett und Laminat sind fiir alle angegebenen Anwendungsbereiche auf der Ausgleichsschiittung PAVAPLANUM
freigegeben. Voraussetzung hierfur ist, dass bei Verwendung einer Ddmmschicht aus PAVATHERM 40 FBH oberhalb der Ausgleichsschiittung eine PAVANATUR verlegt wird. Bei Verwendung einer Ddmmschicht aus
PAVABOARD ist dies nicht zwingend erforderlich, wird jedoch aus verlegetechnischen Griinden empfohlen.

% Nutzlastbereiche von FuBbdden: Die auf FuBbdden wirkenden Nutzlasten unterteilen sich in Flachenlasten (kN/m2) sowie Punktlasten (kN). Die zuldssigen Nutzlasten von schwimmend verlegten FuBbdden
& werden durch die Zusammendriickbarkeit der Ddmmschicht sowie die Biegefestigkeiten der Estriche, Trockenestriche usw. begrenzt. Nachfolgend sind auszugsweise einige Nutzlasten in Anlehnung an
%’ DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 aufgefiihrt.
=
=
§ Nutzung Beispiele Nutzlastklasse
Wohn- und Al 1,0kN /1,0 kN/m?
A onn- un . Réume und Flure in Wohngeb&uden, Bettenrdume in Krankenhdusern, Hotelzimmer einschl. zugehdriger Kiichen und Béder A2 1,5kN /1,0 kN/m?
Aufenthaltsrdume
A3 2,0 kN /1,0 kN/m?2
Biirofléchen, B1 2,0 kN /2,0 kN/m?2
B Arbeitsfldchen, Flure in Biirogebduden, Birofldchen, Arztpraxen, Stationsrdume, Aufenthaltsrdume einschl. der Flure, Kleinviehstalle B2 3,0 kN / 3,0 kN/m2
Flure B3 5,0 kN / 4,0 kN/m?2
Raume, Fléachen mit Tischen; z. B. Kindertagesstétten, Kinderkrippen, Schulrdume, Cafés, Restaurants, Speiseséle, Leseséle,
Versammlungsraume Empfangsrdume, Lehrerzimmer C1 3,0 kN / 4,0 kN/m2
c ;‘\”d FléCTe”v die der Fléichen mit fester Bestuhlung; z. B. Kirchen, Theater, Kinos, Kongresssle, Horséle, Wartesale c2 4,0 kN / 4,0 KN/m2
nsammiung von
Personen dignen Kénnen, Frei begehbare Fldchen; z.B. Museen, Ausstellungsrdume, Eingangsbereiche offentl. Gebdude, Hotels C3 5,0 kN / 4,0 kN/m?2
auBer unter A, B, D Flachen fiir groBe Menschenansammlungen; z. B. in Gebduden wie Konzertsélen, Terrassen und Eingangsbereichen mit fester
genannte Bestuhlung C5 5,0 kN / 4,0 kN/m?
D Verkaufsriume Fléchen von Verkaufsraumen bis 50 m2 Grundfldche in Wohn-, Biiro- und vergleichbaren Gebauden, D1 2,0 kN /2,0 kN/m2
Fldchen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhéusern D2 5,0 kN / 4,0 kN/m?2
Lager, Fabriken, und
E  Werkstatten, Stdlle, Lager- ~ Flachen in Fabriken und Werkstatten mit leichtem Betrieb E11 5,0 kN / 4,0 kN/m?2

rdume und Zugange
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WICHTIG: Bei Dammschichtkombinationen wird die zuerst genannte (festere) Dammschicht zuoberst

vorgelegt, auBer bei Kombinationen mit PAVATHERM 40 FBH.



TROCKENESTRICH

Holzfaserddmmung unter schwimmenden
Trockenestrichelementen von FERMACELL

Anwendungsbereiche in Abhdngigkeit von Dammschichtart, -dicke und -kombination in Verbindung mit diversen
FERMACELL-Trockenestrichen.

fermacell Estrich- fermacell Estrich-

Fussboden aus... fermacell Estrich-

Element 2 E 22 Element Element Therm25 */

Powerpanel TE */ Variante 1 Variante 2
PAVATEX = = umj S
Pammschicht aus.. 25 mm 25 mm phersige bdecung T unesetie el Gpor
Dicke in mm Anwendungsbereiche
PAVANATUR 8 mm A3, B1, D1 A3, B1, D1 A3, B1, D1"
PAVANATUR 19 mm A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3
PAVANATUR 38 mm (19+19) Al Al Al
PAVABOARD 60 mm A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3
PAVABOARD 180 mm (60+60+60) Al Al Al
PAVATHERM PROFIL 60 mm Al Al Al
PAVATHERM 120 mm (60+60) Al Al Al

1.) Im Anwendungsbereich 3 ist anstelle der 10 mm fermacell® Gipsfaserplatte eine mindestens 12,5 mm fermacell® Gipsfaserplatte zu verwenden.
2.) Weitere gepriifte Konstruktionen mit FERMACELL siehe Seite 6 und 7.

Hinweis: Die in den oben stehenden Tabellen aufgefiihrten schwimmenden Trockenestriche sind fur alle angegebenen Anwendungsbereiche auch auf der Ausgleichsschittung
PAVAPLANUM freigegeben. Voraussetzung hierfir ist, dass bei Verwendung einer Dammschicht aus PAVATHERM PROFIL oberhalb der Ausgleichsschiittung eine PAVANATUR verlegt wird.

% Nutzlastbereiche von FuBbéden: Die auf FuBbdden wirkenden Nutzlasten unterteilen sich in Fldchenlasten (kN/m?) sowie Punktlasten (kN). Die zuldssigen Nutzlasten von schwimmend verlegten FuBbéden
& werden durch die Zusammendriickbarkeit der Ddmmschicht sowie die Biegefestigkeiten der Estriche, Trockenestriche usw. begrenzt. Nachfolgend sind auszugsweise einige Nutzlasten in Anlehnung an
%’ DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 aufgefiihrt.
=
=
g Nutzung Beispiele Nutzlastklasse
Wohn- und Al 1,0kN /1,0 kN/m?
A onn- un . Réaume und Flure in Wohngebauden, Bettenrdume in Krankenhdusern, Hotelzimmer einschl. zugehériger Kiichen und Béder A2 1,5kN /1,0 kN/m?
Aufenthaltsrdume
A3 2,0 kN /1,0 kN/m?2
Biiroflachen, B1 2,0 kN /2,0 kN/m?2
B Arbeitsfldchen, Flure in Biirogebduden, Biirofldchen, Arztpraxen, Stationsrdume, Aufenthaltsrdume einschl. der Flure, Kleinviehstalle B2 3,0 kN / 3,0 kN/m2
Flure B3 5,0 kN / 4,0 kN/m?2
Raume, Fléachen mit Tischen; z. B. Kindertagesstétten, Kinderkrippen, Schulrdume, Cafés, Restaurants, Speiseséle, Leseséle,
Versammlungsraume Empfangsrédume, Lehrerzimmer c1 3,0 kN / 4,0 kN/m2
c E\”d FIéicTen, die der Fldchen mit fester Bestuhlung; z. B. Kirchen, Theater, Kinos, Kongresssale, Horséle, Warteséle c2 4,0 kN / 4,0 KN/m2
nsammiung von
Personen dignen Kénnen Frei begehbare Fldchen; z.B. Museen, Ausstellungsrdume, Eingangsbereiche offentl. Gebdude, Hotels C3 5,0 kN / 4,0 kN/m?2
auBer unter A, B, D Flachen fiir groBe Menschenansammlungen; z. B. in Gebduden wie Konzertsélen, Terrassen und Eingangsbereichen mit fester
genannte Bestuhlung C5 5,0 kN / 4,0 kN/m?
D Verkaufsriume Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m2 Grundfldche in Wohn-, Biiro- und vergleichbaren Gebauden, D1 2,0 kN /2,0 kN/m2
Fldchen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhdusern D2 5,0 kN / 4,0 kN/m?2
Lager, Fabriken, und
E  Werkstatten, Stdlle, Lager-  Fléchen in Fabriken und Werkstatten mit leichtem Betrieb E1.1 5,0 kN / 4,0 kN/m?2

rdume und Zugange
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TROCKENESTRICH

SOPREMA

NORIT

Ein Produkt von Lindner

Holzfaserdammung unter schwimmenden
Trockenestrichelementen von NORIT

Anwendungsbereiche in Abhdngigkeit von Dammschichtart, -dicke und -kombination in Verbindung mit diversen
NORIT-Trockenestrichen.

NORIT-TE 20 NORIT-TE 25 NORIT-TE 30 NORIT-TE 20 NORIT-TE 25 NORIT-TE 30
Fussboden aus... Therm GF  NORIT Trocken- NORIT Trocken-  Therm GF
schiittung schiittung NORIT Trocken-
15-50 mm 15-50 mm schiittung
PAVATEX
. . 15-50 mm
Dammschicht aus... 20 mm 25 mm 33 mm 35-70 mm 40-75 mm 48-83 mm
Dicke in mm Anwendungsbereiche
PAVABOARD 40 A3, B1, D1 B2 A3, B1, D1 A1, A2, A3 A3, B1, D1 A3, B1, D1
PAVABOARD 60 A1, A2, A3 A3, B1, D1 A3, B1, D1 A1, A2, A3 A3, B1, D1 A3, B1, D1
PAVABOARD 120 (60+60) k. A. A1, A2, A3 A1, A2, A3 k. A. k. A. k. A.
PAVABOARD 180 (60+60+60) k. A. A1, A2, A3 k. A. k. A k. A k. A
PAVATHERM PROFIL 40 A1, A2, A3 A1, A2, A3 A1, A2, A3 k. A A1, A2, A3 A1, A2, A3
PAVATHERM PROFIL 60 k. A. A1, A2, A3 A1, A2, A3 k. A. A1, A2, A3 A1, A2, A3
FNIAEORRIDIEY k. A. A1, A2, A3 A1, A2, A3 k. A. k. A. k. A.

PAVATHERM PROFIL 60

Hinweis: Die in den oben stehenden Tabellen aufgeflihrten schwimmenden Trockenestriche sind fur alle angegebenen Anwendungsbereiche auch auf der Ausgleichsschittung
PAVAPLANUM freigegeben. Voraussetzung hierflr ist, dass bei Verwendung einer Dammschicht aus PAVATHERM PROFIL oberhalb der Ausgleichsschiittung eine PAVANATUR verlegt wird.

g Nutzlastbereiche von FuBbdden: Die auf FuBbdden wirkenden Nutzlasten unterteilen sich in Fléachenlasten (kN/m?2) sowie Punktlasten (kN). Die zuldssigen Nutzlasten von schwimmend verlegten FuBboden
& werden durch die Zusammendriickbarkeit der DAmmschicht sowie die Biegefestigkeiten der Estriche, Trockenestriche usw. begrenzt. Nachfolgend sind auszugsweise einige Nutzlasten in Anlehnung an
% DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 aufgefiihrt.
=
=
g Nutzung Beispiele Nutzlastklasse
o d Al 1,0kN /1,0 kN/m?
A onn- un . Raume und Flure in Wohngebauden, Bettenrdume in Krankenhé&usern, Hotelzimmer einschl. zugehdriger Kiichen und Bader A2 1,5 kN /1,0 kN/m?
Aufenthaltsrdume
A3 2,0 kN /1,0 kN/m2
Biirofléchen, B1 2,0 kN /2,0 kN/m2
B Arbeitsfldchen, Flure in Blirogebduden, Biirofldchen, Arztpraxen, Stationsrdume, Aufenthaltsrdume einschl. der Flure, Kleinviehstélle B2 3,0 kN /3,0 kN/m2
Flure B3 5,0 kN / 4,0 kN/m2
Réaume, Flachen mit Tischen; z. B. Kindertagesstétten, Kinderkrippen, Schulrdume, Cafés, Restaurants, Speiseséle, Leseséle,
Versammlungsraume Empfangsraume, Lehrerzimmer (0] 3,0 kN / 4,0 kN/m2
c /‘i”d Flécllwen, die der Flachen mit fester Bestuhlung; z. B. Kirchen, Theater, Kinos, Kongresssale, Horséle, Warteséle C2 4,0 kN /4,0 kN/m?
nsammlung von
Personen dignen Kénnen Frei begehbare Fléchen; z.B. Museen, Ausstellungsrdume, Eingangsbereiche 6ffentl. Gebdude, Hotels C3 5,0 kN / 4,0 kN/m?2
auBer unter A, B, D Fléchen fiir groBe Menschenansammlungen; z. B. in Geb&uden wie Konzertsélen, Terrassen und Eingangsbereichen mit fester
genannte Bestuhlung C5 5,0 kN / 4,0 kN/m2
D Verkaufsriume Flachen von Verkaufsrdumen bis 50 m? Grundfldche in Wohn-, Biro- und vergleichbaren Gebauden, D1 2,0 kN /2,0 kN/m?
Fldchen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhdusern D2 5,0 kN / 4,0 kN/m2
Lager, Fabriken, und
E  Werkstétten, Stdlle, Lager- ~ Flachen in Fabriken und Werkstatten mit leichtem Betrieb E1.1 5,0 kN / 4,0 kN/m?2

raume und Zugdnge
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WICHTIG: Bei Dammschichtkombinationen wird die zuerst genannte (festere) Dammschicht

k.A. = keine Anwendung
zuoberst verlegt.



TROCKENESTRICH

CEMWOODI

Mineralisierte Holzspane

PAVATEX Holzfaserddammung und CEMWOOD Trockenschiittung unter schwimmenden
Trockenestrichelementen aus Gipsfaser, zementgebundenen Holzwerkstoff- und OSB-Platten

Anwendungsbereiche in Abhéngigkeit von Dammschichtart, -dicke und -kombination mit CEMWOOD Trocken-
schiittung CW1000/CW2000 (mineralisch ummantelte Holzspane) und in Verbindung mit diversen Trockenestrichen.

Fussboden aus...

Keramischer Belag* Flexibler Endbelag** Flexibler Endbelag** Flexibler Endbelag**

Trockenestrich > 20 mm Trockenestrich >20 mm 0SB/ESB > 22 mm 0SB/ESB > 22 mm

PAVATEX CW1000 60 mm CW1000 60 mm CW1000 60 mm CW2000 100 mm
Dammschicht aus...

80 mm 80 mm 82 mm 122 mm
Dicke in mm

Anwendungsbereiche

PAVABOARD 40 A1, A2, A3 B1, B2,D1 A3, B1, D1 A3, B1, D1
PAVABOARD 60 Al, A2, A3 A3, B1, D1 A3, B1, D1 A3, B1, D1
PAVATHERM PROFIL 40 A1, A2, A3 A3, B1, D1 - -
PAVATHERM PROFIL 60 A1, A2, A3 A3, B1, D1 - -
PAVATHERM 40 Al, A2, A3 A3, B1, D1 A3, B1, D1 A1, A2, A3
PAVATHERM 60 A1, A2, A3 A1, A2, A3 - -

*  Keramischer Belag z.B. Fliesen, Kantenlange bis 60 cm

10

** Flexibler Endbelag z.B. Parkett, Laminat, Linoleum

Nutzungskategorie

>

Nutzlastbereiche von FuBbdden: Die auf FuBbdden wirkenden Nutzlasten unterteilen sich in Fldchenlasten (kN/m?) sowie Punktlasten (kN). Die zuldssigen Nutzlasten von schwimmend verlegten FuBbdden
werden durch die Zusammendriickbarkeit der Ddmmschicht sowie die Biegefestigkeiten der Estriche, Trockenestriche usw. begrenzt. Nachfolgend sind auszugsweise einige Nutzlasten in Anlehnung an
DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 aufgefiihrt.

Nutzung

Wohn- und
Aufenthaltsrdume

Biirofldchen,
Arbeitsflachen,
Flure

Raume,
Versammlungsraume
und Fléchen, die der
Ansammlung von
Personen dienen kdnnen,
auBer unter A, B, D
genannte

Verkaufsrdume

Lager, Fabriken, und
Werkstétten, Stélle, Lager-
rdume und Zugénge

Beispiele

Réaume und Flure in Wohngebauden, Bettenrdume in Krankenhdusern, Hotelzimmer einschl. zugehdriger Kiichen und Béder

Flure in Biirogebduden, Biirofldchen, Arztpraxen, Stationsraume, Aufenthaltsraume einschl. der Flure, Kleinviehstélle

Flachen mit Tischen; z. B. Kindertagesstatten, Kinderkrippen, Schulrdume, Cafés, Restaurants, Speiseséle, Leseséle,
Empfangsréaume, Lehrerzimmer

Flachen mit fester Bestuhlung; z. B. Kirchen, Theater, Kinos, Kongressséle, Horsale, Wartesdle
Frei begehbare Fldchen; z.B. Museen, Ausstellungsrdume, Eingangsbereiche dffentl. Gebdude, Hotels

Flachen fiir groBe Menschenansammlungen; z. B. in Gebduden wie Konzertsélen, Terrassen und Eingangsbereichen mit fester
Bestuhlung

Flachen von Verkaufsraumen bis 50 m2 Grundfldche in Wohn-, Biiro- und vergleichbaren Gebauden,
Fldchen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhdusern

Flachen in Fabriken und Werkstétten mit leichtem Betrieb

PAVATEX by Soprema | Innenausbau-Technik FuBbodenaufoauten

Al
A2
A3

B1
B2
B3

C1
C2
C3

C5

D1
D2

E1.1

Nutzlastklasse

1,0kN /1,0 kN/m?
1,5kN /1,0 kN/m?
2,0 kN /1,0 kN/m2

2,0 kN /2,0 kN/m2
3,0kN /3,0 kN/m?
5,0 kN / 4,0 kN/m?2

3,0 kN / 4,0 kN/m?
4,0 kN / 4,0 kN/m?
5,0 kN / 4,0 kN/m?

5,0 kN /4,0 kN/m?

2,0kN /2,0 kN/m?
5,0 kN /4,0 kN/m?

5,0 kN / 4,0 kN/m?



SOPREMA

CEMWOODI

Mineralisierte Holzspdne

PAVATEX Holzfaserdammung und CEMWOOD Trockenschiittung unter schwimmenden
Trockenestrichelementen aus Gipsfaser und zementgebundenen Holzwerkstoffplatten

Anwendungsbereiche in Abhdngigkeit von Dammschichtart, -dicke und -kombination mit CEMWOOD Trocken-
schiittung CW2000 (mineralisch ummantelte Holzspéne) und in Verbindung mit diversen Trockenestrichen.

Fussboden aus...

Keramischer Belag* Flexibler Endbelag** Keramischer Belag* Flexibler Endbelag**

Trockenestrich > 20 mm Trockenestrich > 20 mm CETRIS STEP 22 mm CETRIS STEP 22 mm
PAVATEX CW2000 100 mm CW2000 100 mm CW2000 100 mm CW2000 100 mm
Dammschicht aus...

120 mm 120 mm 122 mm 122 mm
Dicke in mm
Anwendungsbereiche

PAVABOARD 40 A1, A2, A3 A3, B1, D1 A3, B1, D1 A3, B2, D1
PAVABOARD 60 A1, A2, A3 A3, B1, D1 - -
PAVATHERM PROFIL 40 A1, A2, A3 A3, B1, D1 - -
PAVATHERM PROFIL 60 A1, A2, A3 A1, A2, A3 - -
PAVATHERM 40 A1, A2, A3 A3, B1, D1 A3, B1, D1 A3, B2, D1
PAVATHERM 60 A1, A2, A3 A1, A2, A3 - -

* Keramischer Belag z.B. Fliesen, Kantenlange bis 60 cm
** Flexibler Endbelag z.B. Parkett, Laminat, Linoleum

g Nutzlastbereiche von FuBbdden: Die auf FuBbdden wirkenden Nutzlasten unterteilen sich in Fléachenlasten (kN/m?2) sowie Punktlasten (kN). Die zuldssigen Nutzlasten von schwimmend verlegten FuBbdden
& werden durch die Zusammendriickbarkeit der DAmmschicht sowie die Biegefestigkeiten der Estriche, Trockenestriche usw. begrenzt. Nachfolgend sind auszugsweise einige Nutzlasten in Anlehnung an
% DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 aufgefiihrt.
=
=
g Nutzung Beispiele Nutzlastklasse
o d Al 1,0kN /1,0 kN/m?
A onn- un . Raume und Flure in Wohngebauden, Bettenrdume in Krankenh&usern, Hotelzimmer einschl. zugehdriger Kiichen und Bader A2 1,5 kN /1,0 kN/m?
Aufenthaltsrdume
A3 2,0 kN /1,0 kN/m2
Biirofléchen, B1 2,0 kN /2,0 kN/m2
B  Arbeitsfldchen, Flure in Blirogebduden, Birofldchen, Arztpraxen, Stationsrdume, Aufenthaltsrdume einschl. der Flure, Kleinviehstélle B2 3,0 kN /3,0 kN/m2
Flure B3 5,0 kN / 4,0 kN/m2
Réaume, Fléachen mit Tischen; z. B. Kindertagesstétten, Kinderkrippen, Schulrdume, Cafés, Restaurants, Speiseséle, Leseséle,
Versammlungsraume Empfangsraume, Lehrerzimmer (] 3,0 kN / 4,0 kN/m2
c /‘i”d Flécllwen, die der Flachen mit fester Bestuhlung; z. B. Kirchen, Theater, Kinos, Kongresssale, Hrséle, Warteséle C2 4,0 kN /4,0 kN/m?
nsammlung von
Personen dignen Kénnen Frei begehbare Fléchen; z.B. Museen, Ausstellungsrdume, Eingangsbereiche 6ffentl. Gebdude, Hotels C3 5,0 kN / 4,0 kN/m?2
auBer unter A, B, D Fléchen fiir groBe Menschenansammlungen; z. B. in Geb&uden wie Konzertsélen, Terrassen und Eingangsbereichen mit fester
genannte Bestuhlung C5 5,0 kN / 4,0 kN/m2
D Verkaufsriume Flachen von Verkaufsrdumen bis 50 m? Grundfldche in Wohn-, Biro- und vergleichbaren Gebauden, D1 2,0 kN /2,0 kN/m?
Fléchen in Einzelhandelsgeschaften und Warenhdusern D2 5,0 kN / 4,0 kN/m?2
Lager, Fabriken, und
E  Werkstétten, Stdlle, Lager- ~ Flachen in Fabriken und Werkstatten mit leichtem Betrieb E1.1 5,0 kN / 4,0 kN/m2

raume und Zugdnge
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DAMMPRODUKTE FUR DEN BODEN

Klicken oder scannen
BODEN PRODU KTE Alles tiber das Produkt
im Datenblatt
77777777 1
|
v
PAVABOARD EaE
Nachhaltige DAmmung aus Holz fir den FuBbodenbereich O]
mit hochster Druckfestigkeit, ideal unter Parkett, FlieB- und
Trockenestrichen. Mehr Wohngesundheit fir lhr Zuhause. Format
7 Beidseitig verwendbare Platten 1100 x 600 mm
t fiir weniger Verschnitt und schnellere Verlegung. Dicken
40, 60 mm
PAVATHERM PROFIL /@\ [=]afim]
Vielseitig einsetzbare okologische Holzfaserddmmung, ideal fir
Holzriemenbdden dank schallentkoppelnder systemzugehdriger Ol
Holzfugenlatte, unter Nass-, Trockenestrich und Holzwerkstoffplatten. ‘I@I
Systemldsung als verputzbare Untersparren- und Innenwanddammung. ':?B”Saxt s50
— Dicken
40, 60 mm
PAVANATUR OREI0)
Vielseitig verwendbare Holzweichfaserddmmplatte als Abdeckung — ol
bei Schiittungen oder als Unterlagsplatte fiir Fertigparkett und :
Laminat. Format
Beidseitig verwendbare Platten 1200 x 600 mm
t flr weniger Verschnitt und schnellere Verlegung. Dicken
8,19 mm
PAVATHERM \ EicE
Universell einsetzbare, druckstabile Holzfaserddmmplatte mit sehr & ]

guten Ddmmeigenschaften fir vielfaltige Anwendungsbereiche I I
im Bereich Dach, Fassade, GeschoBdeckenddmmung und
Bodenddmmung unter Nass- oder Heizestrichen.

Format
1100 x 600 mm

I
e Dicken
Beidseitig verwendbare Platten — 40, 60, 80, 100
t fur weniger Verschnitt und schnellere Verlegung. 126, 1;10, ’160 n,1m
PAVAPLANUM AN EI"!g.ﬁIE
|

Natirliche Ausgleichsschiittung im Massiv- und Holzhausbau.
Dank seines hohen Gewichts verbessert PAVAPLANUM die
Schallddmmung und das Schwingungsverhalten von FuBboden
maBgeblich. Es ist sehr druckfest und leicht zu verarbeiten.

Format
Schuttung 25kg/Sack

PAVATEX by Soprema | Innenausbau-Technik FuBbodenaufoauten
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Das Lieferprogramm einschlieBlich aller Texte ist urheberrechtlich
geschiitzt. Jede Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der SOPREMA GmbH
unzuldssig und strafbar. Dies gilt insbesondere flir Vervielféltigungen,
Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Eine Verbindlichkeit der Angaben fiir alle baustellenspezifischen
Besonderheiten kann aus dieser Broschire nicht abgeleitet
werden. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der
Bautechnik sowie der entsprechenden l&nderspezifischen Normen
und Richtlinien sind zusatzlich zu beachten. Anderungen im Rahmen
produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben
vorbehalten. Mit der Herausgabe dieser Druckschrift verlieren
frihere Druckschriften und die darin gemachten Angaben ihre
Gilltigkeit.

Wirverweisen auf die Allgemeinen Geschéfts- und Lieferbedingungen
der SOPREMA GmbH. Diese finden Sie unter: www.soprema.de

Stand 15.02.2024

Die aktuell giiltigen Dokumente finden Sie unter:
www.pavatex.de
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