ANGENEHME KUHLE IM SOMMER
SOMMERLICHER HITZESCHUTZ

PAVATEX Holzfaser-Dammung iiberzeugt in jeder Lage: Durch die vergleichsweise hohe Rohdichte und dem hohen Warme-
speichervermogen, kann die Dammung die Hitze speichern und gibt diese zeitversetzt in den Nachtstunden nach auBen ab.

Wenn die Sommermonate wdrmer und trockener werden,
gewinnt der wirkungsvolle Schutz vor sommerlicher Hitze
noch mehr an Bedeutung. Wichtig fiir ein thermisch ange-
nehmes Raumklima auch bei hohen AuBentemperaturen
sind Ddmmstoffe, die ein hohes spezifisches Gewicht
besitzen und in der Lage sind, Warme méglichst lange zu
speichern. Diese Eigenschaft bewirkt, dass die Hitze nicht
direkt in den Innenraum gelangt, sondern im Dach und in
den Wénden, wéhrend des Tages, gespeichert wird. Zeit-
verzdgert, in der Nacht, wird die gespeicherte Hitze wie-
der nach auBen abgegeben.

Die Masse macht‘s

Beim sommerlichen Hitzeschutz bietet die PAVATEX Holzfaser-
dammung gegenUber anderen Warmedammstoffen groBe Vorteile.
Sie weist eine vergleichsweise hohe Rohdichte und ein hohes
Warmespeichervermdgen  (spezifische  Warmekapazitat) bei
gleichzeitig niedriger Warmeleitzahl auf. Das bedeutet: Die Damm-
platten konnen die anfallende Warme in sich speichern und geben
sie nur langsam und zeitversetzt ab.

Beispiel: Erwérmt sich ein Dachraum mit konventioneller Warme-
dammung an einem heiBen Sommertag auf ungemdutliche 27 °C,
so weist der gleiche Raum, gedammt mit Holzfaserdammstoffen,
angenehme 23 °C auf.

Die PAVATEX-Warmedammung erweist sich hier in mehrfacher
Hinsicht als 8kologisch und energieeffizient. Sie wird nicht nur aus
dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt, sondern kann
auch den Einbau von Klimaanlagen Uberfliissig machen oder
deren Betriebszeiten reduzieren. Ein weiterer Vorteil ist der Beitrag
zum Klimaschutz. Durch die Verwendung von Holzfaserdammung
wird langfristig CO, gespeichert, da sie der Umwelt die Menge
CO, entzieht, die das Holz beim Wachstum der Atmosphére ent-
zogen hat.

Je langsamer, desto besser

Wie schnell und wie stark sich ein Raum im Sommer erwarmt,
hangt von zwei bauphysikalischen GroBen ab: der Phasenver-
schiebung und dem Temperaturamplitudenverhaltnis. Die Phasen-
verschiebung gibt die Zeitspanne an, um die der Durchgang der

Hdchsttemperaturen durch das Bauteil (z.B. das Dach) verzégert
wird. Eine Phasenverschiebung von zehn bis zwdlf Stunden ist
hier ein optimaler Wert. In der Praxis wird damit die Mittagshitze,
die zwischen 13 und 15 Uhr am stérksten ist, bis zu zwolf Stunden
spater zwischen 23 und 3 Uhr im Bauteil erreicht. Wahrend der
niedrigen Nachttemperaturen kann die Hitze vom Bauteil dann
nach auBen abgegeben werden.

Das Temperaturamplitudenverhaltnis (TAV) gibt in Prozent das Ver-
haltnis der maximalen Temperaturschwankung (Amplitude) an der
raumseitigen Bauteiloberflache zur maximalen Temperatur-
schwankung an der auBeren Bauteiloberflache an, also die grosste
Temperaturdifferenz zwischen Innen- und AuBenflache.

Je niedriger der TAV-Wert ist, desto besser sind die Dammwirkung
und der Hitzeschutz. Bei einem TAV-Wert von 0,05 wird beispiels-
weise die Temperaturschwankung an der Raumseite des Daches
auf finf Prozent gedampft. Das bedeutet, dass nur ein Bruchteil
der Sommerhitze ins Innere gelangt und alle Raume kuhl bleiben.

Die Vorteile auf einen Blick

+ Hitze wird in der PAVATEX-D&mmung gespeichert
+ Tagstiber angenehme Kilhle in allen Rdumen

+ Langsame, zeitversetzte Warmeabgabe nach auBen in den
Nachtstunden



Sommerlicher Hitzeschutz

Die Kurven zeigen es deutlich: Wahrend sich an einem normalen
Sommertag mit 26,2 °C Héchsttemperatur die Dachziegel auf der
Unterseite bis auf knapp 60 °C aufheizen, erwérmt sich die Ober-
flache der mit ISOLAIR ausgeflhrten PAVATEX-Dachddmmung
nur auf rund 45 °C.
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Die Dammung speichert die Warme in sich und verhindert eine
Warmeabgabe an den Raum, so dali3 es im Inneren auch wahrend
der groBten Hitze mit rund 15 °C angenehm kuhl bleibt. Erst nach
Mitternacht steigt aufgrund der Phasenverschiebung von zwolf
Stunden und der Temperaturamplitudendédmpfung auf finf Pro-
zent die Raumtemperatur leicht auf rund 17 °C an.

Die ermittelten Ergebnisse belegen klar: Wenn es um einen wirk-
samen sommerlichen Wéarme- bzw. Hitzeschutz geht, schneiden
Holzfaserprodukte wie die PAVATEX-Dammplatten deutlich besser
ab als etwa Mineralwolle oder Hartschaum.

Fachbegriffe - leicht und verstandlich
Temperaturamplitudenverhiltnis TAV

Unter dem Temperaturamplitudenverhaltnis versteht man
das Verhéltnis der maximalen Temperaturschwankung an
der inneren Bauteiloberflache zur maximalen Temperatur-
schwankung an der auBeren Bauteiloberflache.

Je kleiner das TAV, um so besser ist die Dampfung
von Temperaturschwankungen durch ein Bauteil.

sowie Tipps & Tricks fir die Verarbeitung zur Ver-
fligung. Dort kénnen Sie auch unseren Newsletter
abonnieren und Ihren Ansprechpartner finden.

Mit ihrer hohen Rohdichte und ihrer groBen spezifischen Warme-
kapazitat erzielen sie einen mit neun Prozent besonders niedrigen
TAV-Wert und eine ideale Phasenverschiebung von knapp zwolf
Stunden.

Zellulose

(+HFD 20mm) 16% 45 1940 8,7
Baumwolle 21% 20 1900

Steinwolle 21% 40 1000

Mineralwolle 23% 20 1000 59

Den Berechnungen liegt eine identische Dachkonstruktion (Holzanteil 13 %,
U-Wert 0,25 "/m?K) mit gleicher Dédmmdicke (180mm oder 160 +20mm) und
derselben Wérmeleitfahigkeitsgruppen (040) zugrunde.
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Phasenverschiebung ¢

Die Phasenverschiebung ist die Zeitspanne in Stunden, die eine
Temperaturwelle bendtigt, um von der AuBenseite eines Bauteils
auf dessen Innenseite zu gelangen.

Je groBer die Phasenverschiebung, um so langer wird
die Aufheizung des Gebaudeinneren verzégert.

Auf www.pavatex.de stehen aktuelle Informationen
tber neue Produkte, Aktionen, Veranstaltungen

SOPREMA GmbH WOLLEN SIE MEHR ERFAHREN?
NL Leutkirch

Wangener StraBe 58

88299 Leutkirch

T+49 756198550

pavatex@soprema.de Wir freuen uns auf Sie.
www.pavatex.de

SOPREMA

Technische Anderungen vorbehalten

Stand 06/2021



